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1. Einleitung

Mit Einfuhrung der Energie-Einsparver-
ordnung (EnEV) [1] am 1. Februar 2002
werden in den Berechnungsverfahren fir
den offentlich rechtlichen Nachweis des
baulichen Warmeschutzes erstmals die
Warmeverluste von Warmebricken bei
der Ermittlung der Transmissionswarme-
verluste explizit bericksichtigt.

Zur Vereinfachung des Nachweises und
zur Vermeidung aufwandiger Warmebru-
ckenberechnungen werden im Beiblatt 2
zur DIN 4108 [2] beispielhafte Konstruk-
tionsdetails fur haufig vorkommende War-
mebricken aufgezeigt. Diese Konstruk-
tionsdetails bilden nur einen Teil der in der
Praxis vorkommenden Ausfiihrungen ab,
so dass der Bedarf nach weiteren, gleich-
wertigen Loésungen besteht.

Die Ermittlung des Heizwarmebedarfs
nach DIN V 4108-6 [3] macht die Beruck-
sichtigung der Warmebriickenverluste
mindestens folgender Details erforderlich:

Gebaudekanten

Die senkrechten Aufl3enwandecken eines
Gebaudes fihren immer zu einem War-
mebrickenverlustkoeffizienten mit negati-
vem Vorzeichen. Dies resultiert aus der
doppelten Flachenermittlung Uber die
AuRenmale dieser Warmebrickenart.
AulRen- und auch Innenecken werden
daher im Beiblatt 2 nicht behandelt.

Fenster- und Turanschlisse

Diese verursachen in der Regel die
hochsten zusatzlichen spezifischen Ver-
luste vor allem im Sturzbereich. Eine mit-
tige Anordnung der Fenster in der
AulRenwand hat sich als ideal erwiesen.
Werden Rollladenkéasten verwendet, sind
die von den Herstellern angegebenen
Warmebrickenverlustkoeffizienten zu be-
achten.

Wand- und Deckeneinbindungen

Im Bereich der Geschossdeckenauflager
erweisen sich Ziegel-Abmauerungen als
ideale Losung. Hierdurch werden sowohl
Aspekte der Risssicherheit, der Verfor-
mung und des Schallschutzes positiv be-
einflusst.

Bei Kellerdecken kann am Auflager auf
eine Abmauerung verzichtet werden, so-
bald eine Perimeterddmmung vorgesehen
ist.

Deckenauflager

Bei Dachdecken ist zu beachten, dass die
Dachddmmung mdoglichst ohne Unterbre-
chung in die Dammebene der senkrech-
ten Bauteile Uberfuhrt wird. In der Regel
stellen sich hier Warmebriickenverlustko-
effizienten um den Wert 0 W/(m - K) ein.

Balkonplatten

Es wird vorausgesetzt, dass Balkonplatten
grundséatzlich warmetechnisch vom Bau-
korper entkoppelt sind.

Werden fur die zuvor genannten An-
schlussdetails die Konstruktionsempfeh-
lungen des Beiblatts 2 DIN 4108 eingehal-
ten, darf im Rahmen des EnEV Nachwei-
ses mit einem pauschalen Warme-
briickenzuschlag auf die Transmissions-
warmeverluste von 0,05 * Ay [W/K] ope-
riert werden.

Das vorliegende technische Merkblatt gibt
Uber die Anschlussdetails des Beiblatts 2
hinausgehende Empfehlungen zu beson-
ders ausfiuhrungssicheren und kosten-
gunstigen Detailldsungen in  monoli-
thischer Ziegelbauweise. Dabei ist zu be-
achten, dass diese Konstruktionsempfeh-
lungen immer den ortlichen Gegebenhei-
ten angepasst werden missen, d. h. Sta-
tik, Brand-, Feuchte- und Schallschutz
missen zusatzlich betrachtet werden.



2. Grundlagen

Die Details des Beiblatts 2 zu DIN 4108
sind fur Geb&ude mit Innentemperaturen
> 19°C zusammen gestellt worden. Im
Folgenden wird fur Detaillosungen vor-
nehmlich des Wohnungsbaus eine Um-
setzung empfohlen. Hierbei ist bertck-
sichtigt, dass die Mindestanforderungen
an den Warmeschutz hinsichtlich der
Tauwasserfreiheit im Bauteilinneren und
der ausreichenden raumseitigen Ober-
flachentemperatur eingehalten sind.

Alle aufgefiihrten Details sind nach
DIN EN ISO 10211-1 [4] mit den Randbe-
dingungen des Beiblatts 2 DIN 4108
numerisch bewertet worden [5]. Sie erfil-
len die Anforderung nach Gleichwertigkeit
gemald Kapitel 3.5 des Beiblatts 2 unter
Berlcksichtigung der bei den Details an-
gegebenen Anmerkungen. Dartber hin-
aus gehende Detaillésungen sind einem
Warmebrickenprogramm der Arbeitsge-
meinschaft Mauerziegel e.V. zu entneh-
men, welches bei den im Impressum ge-
nannten Organisationen zu beziehen ist.

Die warmetechnische Gleichwertigkeit der
abgebildeten Details gilt fur alle Ausfuh-
rungen monolithischer AulRenwandauf-
bauten, die einen Mindestwarmedurch-
lasswiderstand R von 1,74 (m2 K)/W auf-
weisen [3]. Dies entspricht einem U-Wert
von hochstens 0,5 W/(mz2 K).

Die in den folgenden Tabellen angegebe-
nen Warmebriickenverlustkoeffizienten
sind u. U. abweichend von den fur die
Gleichwertigkeitsbetrachtungen angege-
benen Maximalwerten nach Kapitel 6 Bei-
blatt 2 DIN 4108. Insbesondere bei erd-
reichberthrten Bauteilen weichen die hier
aufgefuihrten realen Y. - Rechenwerte von
denen zur Gleichwertigkeitsbetrachtung
herangezogenen auf Grund vereinfachter
Annahmen der DIN erheblich ab.

3. Ausgewahlte Details

Auf den folgenden Seiten werden einige
ausgewahlte und haufig vorkommende
Details abgebildet, die in Beiblatt 2 zu DIN
4108 in der Form nicht enthalten sind.
Dabei handelt es sich um die nach An-
hang D von DIN V 4108-6 relevanten An-
schliisse aus den Gruppen:

- Wand- und Deckeneinbindungen
- Tur- und Fensteranschlisse
- Deckenauflager

Neben dem Basisanschluss gemald Kapi-
tel 6 Beiblatt 2 zu DIN 4108 werden Ziegel
— Vorzugsdetails in Form einer Prinzip-
skizze mit MalRangaben zu den warme-
schutztechnisch  relevanten  Schichten
dargestellt. Dazu ist ein Isothermenbild
zur Veranschaulichung der Temperatur-
verteilung im Bauteilquerschnitt beigefugt.
Erganzt werden die Bilder durch Angabe
der aulRenmal3bezogenen Warme-
brickenverlustkoeffizienten Y., wie sie
sich fur warmeschutztechnische Berech-
nungen nach EnEV ergeben. Weiterhin
werden die dimensionslosen Tempera-
turfaktoren frs; fur die Punkte der nied-
rigsten raumseitigen Oberflachentempe-
ratur angegeben.

In einem kurzen Kommentar wird die
Nummer des in Beiblatts 2 DIN 4108 auf-
gefuhrten Bezugsdetails genannt und die
davon abweichenden Ausfuhrungen kurz
beschrieben. Der Anwender erhalt damit
eine hochstmdgliche Sicherheit bei der
Ubernahme der hier vorgestellten Losun-
gen in seine Planungsunterlagen.



1. Kellerdecke unbeheizter Keller (Ziegelkeller) gemaf Bild 28 Beiblatt 2

Bild 28 DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01 Gleichwertig zu Bild 28 Beiblatt 2.
375 S .
24,0 60 mm Deckenstirndammung mit

| £0,04 W/(m K), Warmeleitfahigkeit Keller-
mauerwerk £ 0,24 W/(m K), Dicke 36,5 cm.

A Damit ist bewehrtes Mauerwerk moglich. Be-
o .2615 tragt die Dicke der Estrichdammung 60 mm,
A kann bei Verwendung eines Abmauersteins das

Kellermauerwerk aus  DIN-HLz-Mauerwerk
hoher Warmeleitfahigkeit ausgefiihrt werden.
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:/// 3 Die unten angegebenen Wanddicken und

2 1 / 3 Warmeleitfahigkeiten beziehen sich auf das
p _ / |3 - AuRenmauerwerk im Erdgeschoss.

Ifce % _ Wird ein Teil der Kellerdeckendammung unter-

%/ //é unbeheizt halb der Kellerdecke angeordnet, empfiehlt sich

.50 eine Ausfuhrung mit Decken-Abmauersteinen.
I '355 Bei beheizten Kellern ist entweder eine Ab-
24,0 mauerung der Kellerdecke oder eine Perime-

terddmmung (vgl. Detail 3) erforderlich.
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Ye [WI(M K)] / frsi [ -]
Wanddicke S
Warmeleitfahigkeit [ W/(m K) ] 30,0 cm 36,5cm 42,5 cm

0,12 -0,040 0,829 - 0,060 0,818 - 0,070 0,836

0,16 - 0,047 0,806 - 0,066 0,793 - 0,075 0,816

0,21 -0,053 0,782 - 0,072 0,766 - 0,081 0,793

Kursiv: Gleichwertigkeit ist mit dieser Ausflihrung nicht gegeben




2. Kellerdecke unbeheizter Keller (Betonkeller) gemal Bild 28 Beiblatt 2

Bild 28 DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01 Gleichwertig zu Bild 28 Beiblatt 2.
3715 60 mm Perimeterddmmung und 60 mm Est-
o 2L0 richdammung mit | £ 0,04 W/(m K). Die Peri-
meterddmmung muss mindestens 500 mm breit
sein und bis in das Erdreich hineinreichen.
Il 2615 Wird die Kellerdeckenddmmung teilweise un-
- / / terhalb der Decke eingebaut, so ergeben sich
' e / . deutlich hohere Warmebrickenverlustkoeffi-
f (X Zienten. Die Perimeterddmmung sollte dann bis
- e - | zur Kellersohle geflihrt werden.
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Ye [W/(m K)] /fRsi [ ']
Wanddicke S
Warmeleitfahigkeit [ W/(m K) ] 30,0 cm 36,5cm 42,5cm
0,12| - 0,060 0,822 - 0,070 0,833 - 0,077 0,840
0,16| - 0,070 0,798 - 0,075 0,811 - 0,084 0,820
0,21| -0,075 0,771 - 0,080 0,787 - 0,090 0,798




3. Kellerdecke beheizter Keller mit Perimeterddmmung gemal Bild 26 Beiblatt 2

Bild 26 DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01 Gleichwertig zu Bild 26 Beiblatt 2.

375 60 — 100 mm Perimeterdammung mit
240 | £0,04 W/(mK) vor dem Kellermauerwerk.
Die Dammung muss bis zur Kellersohle gefiihrt
werden. Das Kellermauerwerk ist mindestens
24 cm dick, die Warmeleitfahigkeit betragt
3 0,21 W/(m K).

g 2615 _ _
SRR Die unten angegebenen Wanddicken und
SRR Warmeleitfahigkeiten beziehen sich auf das
EEERERIRRRERY | G55 15/ A AuBenmauerwerk im Erdgeschoss.
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Ye [WI(m K)] / frsi [ -]
Wanddicke S
Warmeleitfahigkeit [ W/(m K) ] 30,0 cm 36,5cm 42,5cm

0,12| 0,080 0,907 0,110 0,923 0,130 0,934

0,16| 0,060 0,888 0,090 0,906 0,115 0,919

0,21| 0,030 0,866 0,070 0,887 0,105 0,902




4. Beton-Fenstersturz fur grof3e Spannweiten gemal Bild 54 Beiblatt 2

Bild 54 DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01
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Gleichwertig zu Bild 54 Beiblatt 2.

Bei groReren Sturzhdhen ist eine unterseitige
Dammung bis zur Wandinnenseite warmetech-
nisch besonders hochwertig. Es bietet sich an,
die Warmedammung als Sandwichplatte aus-
zufihren, um eine gute Putzhaftung zu ge-
wahrleisten. Die Befestigung der Fensterele-
mente im Sturzbereich kann problemlos Uber
entsprechend lange (Metall)-Rahmendubel er-
folgen.

Bei geringen Sturzhéhen oder bei decken-
gleichen Unterzigen ist eine aulRenseitige War-
medammung bis vor den Blendrahmen aus-
reichend.

Ye [WI(m K)] / frsi [ -]
Wanddicke S
Warmeleitfahigkeit [ W/(m K) ] 30,0 cm 36,5cm 42,5cm
0,22 0,040 0,861 0,070 0,859 0,090 0,859
0,16 0,030 0,851 0,060 0,849 0,080 0,849
0,21 0,010 0,839 0,040 0,838 0,070 0,839




5. Geschossdecke von Normalgeschossen gemal Bild 72 Beiblatt 2

Bild 72 DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01

375
240

Gleichwertig zu Bild 72 Beiblatt 2.

Betragt die Dicke der Warmedammung vor der
Deckenstim 3 60 mm mit mindestens
| =0,04 W/(m K), kann der Deckenabmauer-
stein 90 mm dick sein. Die Warmeleitfahigkeit
des Abmauersteins aus DIN - HLz kann bis zu
0,42 W/(m K) betragen.

Bei geringen Wanddicken und grof3en Aufla-
gertiefen der Geschossdecken konnen War-
medammstoffe geringerer Warmeleitfahigkeit
Verwendung finden. Die erforderlichen Warme-
durchlasswiderstande R von 1,5 (m2 K)/W dur-
fen nicht unterschritten werden.
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Ye [WI(m K)] / frsi [ -]
Wanddicke S
Warmeleitfahigkeit [ W/(m K) ] 30,0 cm 36,5 cm 42,5cm
0,12| 0,023 0,911 0,046 0,908 0,058 0,907
0,16 0,017 0,892 0,043 0,890 0,056 0,889
0,21| 0,007 0,871 0,038 0,870 0,054 0,869




6. Terrassentlr Uber beheiztem Keller gemalR Bild 67 Beiblatt 2

Bild 67 DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01

!
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beheizt

Gleichwertig zu Bild 67 Beiblatt 2.

Betragt die Dicke der Warmedammung vor der
Deckenstirn 3 60 mm mit mindestens
| =0,04 W/(m K), kann die Warmeleitfahigkeit
des Abmauersteins aus DIN-HLz bis zu 0,42
W/(m K) betragen. Die Einbaulage der Fen-
stertlr ist mittig in der Leibung. Der Decken-
abmauerstein kann 90 mm dick sein.

Bei geringen Wanddicken und grof3en Aufla-
gertiefen der Geschossdecken konnen War-
medammestoffe geringerer Warmeleitfahigkeit
Verwendung finden. Die erforderlichen Warme-
durchlasswiderstande R von 1,5 (m2 K)/W dur-
fen nicht unterschritten werden.

Die unten angegebenen Wanddicken und
Warmeleitfahigkeiten beziehen sich auf das
Kellermauerwerk und sind unabhangig von der
Warmeleitfahigkeit des Erdgeschossmauer-
werks.

Ye [WI(MK)] / frsi [ -]

Wanddicke S
Warmeleitfahigkeit [ W/(m K) ] 30,0 cm 36,5 cm 42,5 cm
0,12| -0,308 | 0,778 | -0,290 | 0,776 | -0,275 | 0,775
0,16 -0,334 | 0,777 | -0,309 | 0,776 | -0,291 | 0,774
0,21| -0,364 0,776 - 0,333 0,775 - 0,312 0,773




7. Terrassentlr Uber unbeheiztem Keller gemaf3 Bild 68 Beiblatt 2

Bild 68 DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01
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Gleichwertig zu Bild 68 Beiblatt 2.

Die Dicke der Wéarmeddmmung vor der
Deckenstirn betragt 2 60 mm mit mindestens
| = 0,04 W/(m K). Die Warmedammung der
Kellerdecke mit 3 60 mm liegt ausschlieRlich
auf der Kellerdecke. Die Einbaulage der Fen-
stertdr ist mittig in der Leibung.

Die unten angegebenen Wanddicken und
Warmeleitfahigkeiten beziehen sich auf das
Kellermauerwerk und sind unabhangig von der
Warmeleitfahigkeit des Erdgeschossmauer-
werks. Die Warmebrickenverlustkoeffizienten
sind lediglich abhangig von der Wanddicke des
Kellermauerwerks.

Die dimensionslosen Oberflachentemperaturen
liegen unter dem Mindestwert von 0,7. Hier
kann an der Turschwelle Oberflachentauwasser
auftreten. Dies ist nach DIN 4108-2 Kap. 6.2
kurzzeitig zulassig.

Ye [WI(m K)] / frsi [ -]
Wanddicke S
Warmeleitfahigkeit [ W/(m K) ] 30,0 cm 36,5cm 42,5cm
0,12| -0,115 0,582 - 0,120 0,582 - 0,123 0,582
0,16| -0,115 0,582 - 0,120 0,582 - 0,123 0,582
0,21| -0,115 0,582 - 0,120 0,582 - 0,123 0,582
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8. Sparrendach Traufe des beheizten Dachraums gemal Bild 86 Beiblatt 2

Bild 86 DIN 4108 Beiblatt 2:2004-01
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Gleichwertig zu Bild 86 Beiblatt 2.

Die 60 mm Deckenstirnddmmung zwischen
Abmauerstein und Sparrenauflager fuhrt zu
niedrigeren Warmebrickenverlustkoeffizienten
als in der Beiblatt-LOosung. Die Warmeleitfa-
higkeit des Abmauersteins aus DIN - HLz kann
bis zu 0,42 W/(m K) betragen.

Bei geringen Wanddicken und grof3en Aufla-
gertiefen der Dachgeschossdecke kdnnen War-
medammstoffe geringerer Warmeleitfahigkeit
Verwendung finden. Die erforderlichen Wéarme-
durchlasswiderstande R von 1,5 (m? K)/W ddr-
fen nicht unterschritten werden.

Die unten angegebenen Wanddicken und
Warmeleitfahigkeiten beziehen sich auf den
Regelquerschnitt der Auf3enwand.

Ye [WI(m K)] / frsi [ -]
Wanddicke S
Warmeleitfahigkeit [ W/(m K) ] 30,0 cm 36,5cm 42,5cm
0,12 -0,011 0,912 - 0,002 0,917 - 0,010 0,920
0,16| - 0,049 0,903 - 0,028 0,909 - 0,013 0,912
0,21| -0,094 0,893 - 0,065 0,898 - 0,046 0,900
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4. Fazit

Die zuvor gezeigten Details weisen bei
hoher Praxistauglichkeit gunstige War-
mebrickenverlustkoeffizienten auf. Sie
sind allesamt als gleichwertige Lésungen
in Bezug auf die in Beiblatt 2 zu DIN 4108
aufgezeigten Beispiele an zu sehen. Es
wird noch einmal deutlich darauf hinge-
wiesen, dass die hier aufgefihrten Kon-
struktionen immer den ortlichen Gege-
benheiten unter den Aspekten des
Feuchteschutzes, des Brand- und des
Schallschutzes sowie den statischen Er-
fordernissen anzupassen sind.
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